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RECOMMANDATIONS POUTREENT =
- Le support doit étre propre, sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le
débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.
- Il doit étre notamment exempt de trace d’huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de
toute substance susceptible de nuire a I'adhérence du SIKADUR . Joir détail de la poutre
- Les aciers apparents doivent étre brossés ou sablés pour éliminer la rouille, puis recouverts du en T + Plancher dalle
produit de passivation SIKA.
- Lors de l'application, le support doit étre sature d'eau. Pour cela, I'arroser abondamment la veille et PPPIENE PP
I'humidifier si nécessaire a nouveau juste avant la mise en oeuvre. * Q Q +
- Veiller cependant a ce qu'il ne reste pas de film ou de flague d'eau en surface, ce qui pourrait nuire
a l'adhérence du béton frais.
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